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表１　HDI と水添MDI から得られる TPUの特性
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表２　XN－2000 シリーズのグレード
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図５　XN－2000 シリーズの動的粘弾性

表３　XN－2000 シリーズの硬さ
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図 11　耐溶剤性（IRM903：85℃×14 日浸漬、その他の溶剤：23℃×3日浸漬）




