












さらに実際に用いられている加工機が与える加工履

歴についても検討し、加工機による違いを明らかにし

た。その結果、二本ロールでの加工履歴は溶融弾性を

低下させないことが判明した。間隙以外の領域におい

て分子配向が緩和するため、からみ合い相互作用の低

下が生じにくいことが原因と考えられる。一方、イン

ターナルミキサーや押出機など、絶え間なく応力が与


