
2．良接着グレード

〔1〕接着性の改良

ＰＰＳは、ふっ素樹脂に匹敵する耐薬品性を有する

反面種々の接着剤との接着性が劣る。

一般に、接着強度を向上させるためには、基材表面

における接着剤とのヌレ性を向上させることが重要で

ある。更に、接着剤との化学的な結合及び物理的な結

合を付与することが重要なファクターである。２）

そこで、接着性に係わる要因を解析し、接着性の改

良を行った。（表１）1．はじめに





験の結果が認められ、現在エンジンコントロールユニ




