


が小さいTPEを開発するためには、ハードセグメント

とソフトセグメントの相分離性を高め、なおかつハー

ドセグメントの分子量分布をできる限り小さくするこ

とが要求される。我々は、高結晶性、高融点を有する



件で－120 ℃から300 ℃の温度範囲で測定を行った。

硬度は、高分子計器製、MICRO DUROMETER

MD-1を用いて、JIS-A硬度を測定した。

引張試験は、東洋ボールドウィン製、一軸引張試験

機TENSILON UTN-2.5T、ロードセル1 kN、引張速度

200 mm/分の条件で行った。

ヒステリシス曲線は、室温で30 mm/分の引張速度

で100％伸張－除荷時の応力－歪み挙動を測定するこ








